HYLOMAR M ptynna uszczelka niebieska - 310ml

Uniwersalne spoiwo plastyczne ktére stuzy do uszczelnienia potaczeh gwintowanych, ptaskich oraz
kotnierzowych we wszelkiego typu urzadzeniach i mechanizmach. Stosowanych jest w potaczeniach,
ktére sg narazone na kontakt z benzynga, naftg lub smarami.

HYLOMAR wyrdznia sie sposrdd innych uszczelniaczy tym, ze w ztgczu pozostaje zawsze w stanie

plastycznym. Dzieki temu potgczenie jest odporne na wibracje i na nieznaczne przemieszczenia w
obrebie ztgcza. Zwykty materiat w podobnych warunkach peka i potgczenie traci szczelnosé.
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HYLOMAR jest srodkiem bardzo wygodnym w uzyciu. Dzieki temu, ze nie twardnieje, podczas
montazu nie jest wymagany pospiech, a uzyskane potaczenie jest doktadne i szczelne. HYLOMAR nie
sptywa z powierzchni pionowych, fatwo naktada sie réwniez od dotu. HYLOMAR wypiera cienki film
olejowy, nie ma wiec potrzeby doktadnego czyszczenia tgczonych elementéw. Jest to unikalna cecha
spoiwa HYLOMAR.

Po zastosowaniu jest tatwo demontowalny.

Hylomar zachowuje stabilno$¢ w temperaturach od -502C do +250°C (krétkotrwale +3009C) i nie
wchodzi w reakcje chemiczng z metalami i tworzywami sztucznymi. Jezeli chodzi o inne wtasciwosci
fizykochemiczne to warto podkresli¢ niewielkg przewodnos¢ elektryczng i stabg przewodnos¢ cieplng
a ze wzgledu na to, ze pozostaje zawsze w stanie ptynno-plastycznym nazwany jest, jako ptynna
uszczelka. Pomimo swojej duzej ptynnosci Hylomar nie sptywa z powierzchni pionowych nawet, gdy
sg gtadkie lub nawet wypolerowane a w przypadku pracy w warunkach duzej wibracji zachowuje
szczelnos¢ i nie wykazuje wtdknienia sie.
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Sposéb uzycia:

Powierzchnie uszczelniane powinny by¢ czyste suche i odttuszczone. Natozy¢ Srodek cienkq i
rébwnomierng warstwa na obie powierzchnie uszczelniane. Odczeka¢ ok. 10 minut do odparowania
rozpuszczalnika, a nastepnie ztgczy¢ i skreci¢. Po kilku minutach ponownie dokreci¢ Sruby. W
przypadku uszczelniania ptaskich, szlifowanych powierzchni wystarczy natozy¢ srodek na jedna z
powierzchni. Hylomar jest srodkiem dtugotrwale plastycznym, dlatego po jego natozeniu nie jest
wymagany pospiech w montazu komponentéw.

Przy demontowaniu komponentéw, Hylomar M moze by¢ usuniety szmatkg nasgczong acetonem.
Nie jest konieczne jego zeskrobywanie.

Zastosowania
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- silniki pojazdéw kotowych (np.: gtowice cylindréw, miski olejowe)
- uszczelnianie silnikéw i kolektoréw ssacych

- pompy wodne i olejowe

- turbiny gazowe

- elementy obudowy skrzynek przektadniowych i sterowniczych

- chtodzone wodga generatory i systemy termo-prézniowe

- uszczelnianie gwintéw

- ptynne uszczelnienie odporne na wysokie temperatury

- uszczelnienie elastyczne do metali

Strona4z4



